
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 مدیر کنترل کیفیت

 

 

 
 
 

   

 

 

 

 
    

 

 عمارت یمعدن  مدیریت محترم شرکت: متقاضی

 XRFآنالیز شیمیایی به روش  نتیجه گزارش آزمون:

 

 

 

 

 

 D0BP209  :کد پیگیری                      LF51-00کد فرم:                   02/20/1020 تاریخ تهیه گزارش:             11/20/1020 تاریخ پذیرش: 1از   1 :شماره صفحه
      

 Test Method: LW03 

 به مدیر کنترل کیفیت آزمایشگاه اعلام فرمایید.

 در صورت وجود هر گونه ابهام، مـراتب را حداکثر تا یـک ماه به صورت مکتوب

 باشد.اعتبار میکپی گزارش آزمون بدون مهر و امضا آزمایشگاه فاقد  شود.داری میـها حداکثر تا یک ماه در آرشیو آزمایشگاه نگهمانده نمونهباقی

 مـحاسبه شـده اسـت. k=0و  % 92عـدم قطعیت در فاصله اطمینان  نـــوع آنــالیـز انجام شده بر اساس نامه درخواست متقاضـی میـباشـــد.

 گیری توسط آزمایشگاه، نتایج فقط بازگو کنندهبا توجه به عدم نمونه

 های آزمایش شده است.نمونه

 باشد.می اعتبار بارکد فاقد بدون آزمون گزارش کپی

 

 فنی آزمایشگاهمدیر 

  جواد همتی

Row. sample SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O K2O MgO 

    % % % % % % % 

1 KH1 0.52 0.13 0.03 49.71 0.06 0.01 5.06 

         

Row. sample TiO2 MnO P2O5 LOI S   

    % % % % ppm   

1 KH1 0.025 0.001 0.027 44.28 207   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اندازه گیری شده است و شامل تمامی مواد فرار در دمای مذکور می باشد. 1000ċدر دمای  LOI ، مطابق با استاندارد 

 

 


